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 ده يچك
از مخلوط  ميليمتر   16 گرم بر سانتيمتر مكعب و ضخامت        6/0تخته خرده چوب يك لايه با جرم ويژه         ن مطالعه،   ي انجام ا  براي

، 0 ( در چهـار سـطح  زردآلـو خرده چـوب   اختلاط رصدد :هايريمتغبا در نظر گرفتن  ي و خرده چوب صنعت1خرده چوب زردآلو  
 يكي مكـان يهـا يژگي ويري ـگ ج حاصـل از انـدازه  ينتـا  .ساخته شدند) قهي دق 7 و 5(در دو سطح     و زمان پرس  )  درصد 45 و   30،  15

هـا بـه    تخته) MOR(يو مقاومت خمش) MOE(تهيسيش درصد اختلاط خرده چوب زردآلو مدول الاستيها نشان داد كه با افزا     تخته
 نـشان داد كـه هـر چنـد          زي ـنها     تخته )IB (ي داخل ي چسبندگ يريج بدست آمده از اندازه گ     ينتا.  مي يابند  شي افزا ي دار يطور معن 

 ـ     در همه تخته     آن  مقدار  اما  است هن مقاومت شد  ي ا نامحسوسش درصد خرده چوب زردآلو سبب كاهش        يافزا ش از مقـدار  يهـا ب
ها   جذب آب تختهدوام در برابر ،ش درصد خرده چوب زردآلويبا افزا. مي باشد ها    ه تخته مربوط به اينگون   شده در استاندارد     تعيين

 هـا   خـواص تختـه    تمـامي ر زمان پرس بر     ياثر متغ . داري داشتند  كاهش معني  و واكشيدگي ضخامت آنها   ش  ي ساعت افزا  24بعد از   
 . ندقه شناخته شدي دق5ده چوب زردآلو و زمان پرسخر% 45شده با  هاي ساخته  تخته،بهترين تيمارت يدر نها .ديدار نگرد يمعن

 
 دي، چسب اوره فرم آلدهيكي ومكانيكيزي فيها يژگيتخته خرده چوب، سرشاخه زردآلو، و: يدي كلهاي واژه

 
 مقدمه

 كشور جهان از جمله كشور ما به لحاظ 71، 2000در سال 
 يها سطح كل جنگل]. 2[ ر شناخته شدندي فقيپوشش جنگل
ون هكتار آن يلي م9/1ون هكتار است، كه تنها يلي م12 كشور حدود

 يها  جنگليبردار سطح قابل بهره.  استي تجاريها جنگل
با . شود  ميون هكتار برآورديلي م2/1ز در حدود ي كشور نيتجار

 يزميآلات ه زان برداشت مجاز چوبيتوجه به آمار موجود، م
نصف ر از كمتر به ي دهه اخيباشد كه ط  مي متر مكعب700000
زان تقاضا ين مدت مي كه در اي، درحال]4[ افتهيه كاهش يمقدار اول

ش يپ. ش داشته استيچوب حدود دو برابر افزا خرده  تختهيبرا

د سازمان حفاظت ي جدياست هايشود كه با اعمال س  ميينيب
 ي آتيست و سازمان جنگل ها و مراتع، درسالهايط زيمح
بعلاوه ]. 3[ابد يباز هم كاهش  ي تجاري از جنگل هايبردار بهره

 مترمكعب 614000د تخته خرده چوب كشور، يتول 1385در سال 
د شده از منابع ينكه مقدار چوب توليبا توجه به ا ].5[بوده است 

 باشد، يع تخته خرده چوب كشور نمياز صناي ني جوابگويجنگل
 از نيگزيه جايمواد اولن كمبود استفاده از يجهت برطرف نمودن ا

 پسماند گياهان مله ج

------------------- 
1. Prunus armeniaca 
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 بـه نظـر     ي لازم و ضـرور    ي امـر  )زراعـي و بـاغي    (كشاورزي  
در ارتباط با استفاده از پسماند گياهـان كـشاورزي در           . رسد يم

هاي اخير تحقيقات كم و بيش        چوب در سال   خرده صنعت تخته 
 .زيادي صورت گرفته است

Kalaycıogu  ساقه كنف را به عنـوان  ) 2006(ران و همكا
چوب با در نظر گرفتن عوامل  خرده ماده اوليه براي ساخت تخته  

دماي پرس، زمان پـرس، فـشار، دانـسيته و          : يند شامل آمتغير فر 
نتايج نشان دادند . نسبت پوست موجود مورد بررسي قرار دادند   

كه عوامل متغير به غير از فشار اثر مثبتـي بـر خـواص فيزيكـي           
.  داشته)MOR ,IB(و خواص مكانيكي ) واكشيدگي ضخامت(

ود يافـت و واكـشيدگي     بهب ـ MOR ، IBبا افـزايش دانـسيته   
 .ضخامت كم شد

طـي آزمايـشات    ) 1372(دوست حسيني و خـادمي اسـلام        
خود در ساخت تخته خرده چوب همسان از مخلوط سرشـاخه    

هـاي   هاي باغي و صنوبر دريافتند كه با افزايش ميزان سرشاخه          
زيكي و مكانيكي افـت پيـدا       هاي في  باغي در ماده اوليه، مقاومت    

ها   علت اين موضوع را دانسيته نسبتاً بالاي سرشاخه        كنند كه  مي
 .و درصد بالاي پوست در اين مواد بيان كردند

Hse ) 1975 (     در مورد اثر ضـريب فـشردگي مناسـب بـر
خواص تخته خرده چوب دريافت كه چنانچـه ايـن ضـريب از            

يابد   ميها افزايش   بيشتر شود، سطح تماس خرده چوب      1قدار  م
و به همين دليل به جاي بوجود آمدن فـضاهاي خـالي، خـرده              

هاي ديگر به چـسب      چوب ها در تماس نزديك با خرده چوب       
 .شوند بيشتري آغشته مي

Heebink) 1977 (         در يك بررسي جرم ويژه گونـه چـوبي
جه رسيد كـه در يـك جـرم         توجه قرار داد و به اين نتي       مورد را

خمـشي   ويژه مشخص، استفاده از گونه هاي سبك تر، مقاومت
 .دهد افزايش مي تخته را

در تحقيـق خـود بـر روي        ) 1385(كارگر فرد و همكـاران      
استفاده از ساقه پنبه به همراه چوب اكاليپتوس در ساخت تخته           

هـاي   خرده چوب دريافتند كـه بـا افـزايش سـاقه پنبـه ويژگـي       
يابد به علاوه آنها نشان  هاي ساخته شده بهبود مي ي تختهمكانيك

 ن پرس باعـث بهبـود چـسبندگي داخلـي،         دادند كه افزايش زما   
 .شود  ميها  ي ضخامت و جذب آب تختهواكشيدگ

Nemli  عات حاصـل   ي استفاده از ضـا    با) 2007(ن  ا و همكار
 ـوب سـه لا   چ ـ خـرده  تخته يوياز هرس درختان ك     و  سـاخته ه  ي

 در  يويكدرختان   يها  كه استفاده از خرده چوب     مشاهده كردند 
 ها تخته يكي و مكان  يكيزيات ف يخصوصبر   ير منف ي تاث يانيه م يلا

ن امر را به وجود پوست و مغز در خرده يداشته است كه علت ا
 . دادندنسبت يوي حاصل از درخت كيها چوب

يكي از پسماندهاي گياهان كشاورزي كه در كشور ما فراوان          
توانـد بـراي       كـه مـي    اسـت هاي درختان زردآلو    رشاخهباشد س   مي

 بـر   .چوب مورد استفاده قـرار گيـرد       خرده استفاده در صنعت تخته   
اساس آمار وزارت جهاد كـشاورزي سـطح زيـر كـشت باغـات              

در بطـور عمـده     باشـد كـه       ر هكتار مـي   ا هز 50زردآلو در حدود    
. ]1[ انـد   متمركز شـده  همجوار استانهاي شمالي كشور     هاي    استان

 90بر اساس برآوردهاي موجود از اين باغـات سـالانه حـدود             
بنـابراين كـاربرد    . باشـد    قابل استحصال مي   يهزار تن ماده چوب   

تختـه  تواند بخـشي از نيـاز صـنعت           اين ماده ليگنوسلولزي مي   
 .مرتفع سازدرا كشور وب چخرده 
 

 مواد و روشها
 ـ ا ياز بـرا  ي مورد ن  يها خرده چوب   از مخلـوط    ين بررس ـ ي

 40 درصـد چوبهـاي جنگلـي و         60( ي صـنعت  يهـا  چوب هخرد
ه ي ـو خـرده چـوب ته     ) درصد چوب درختان مركبات و صنوبر     

 يهـا  خـرده چـوب   . دي زردآلو فراهم گرد   يها شده از سرشاخه  
ه و در   ي ـته )قـائم شـهر   ( از كارخانه تخته فشرده شمال       يصنعت

 .ندشدشگاه منتقل ي سر بسته به آزمايكي پلاستيها سهيك
كه از منطقـه      حاصل از هرس درختان زردآلو     يها سرشاخه

له يشگاه منتقل و به وس    ي شده بودند به آزما    يشاهرود جمع آور  
خـورده و تـا      متـر بـرش    ي سـانت  5 بـه طـول      ياره گرد به قطعات   

 در آب   ) درصـد  50(از  ي ـ بـه حـداقل رطوبـت مـورد ن         يابيدست
 از  يله خـردكن حلقـو    ين قطعات به وس   يسپس ا .ورشدند غوطه
ل ي با اندازه مورد نظر تبـد      هاييچوب يها  به خرده  Pallmanنوع  
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دن يگراد تا رس ـ  ي درجه سانت  103 يها در دما   چوب خرده. شدند
 ي آزمون يها  درصد خشك و تا زمان ساخت تخته       3به رطوبت   

 . شدندي سر بسته نگهداريكي پلاستيها سهيدر ك
 از نوع ي آزمونيها  ساخت تختهيچسب مورد استفاده برا

. ه شديته) يسار(د بودكه از شركت چسب ساز يلدهاوره فرم آ
 آورده 1ن چسب در جدول ي اييايمي و شيكيزيات فيخصوص

 .شده است
 

  خصوصيات فيزيكي و شيميايي -1جدول
 آلدهيد فرم چسب اوره

 مقدار ويژگي
 64 ±1  (%)مواد جامد

 Cps  ( 500-300(ميزان گرانروي
 275/1 ) متر مكعب گرم بر سانتي(دانسيته

 3/0 )  %(د آزاد حداكثر فرمالدهي
 8 ±5/0 اسيديته  

 40-45 ) ثانيه(زمان انعقاد

 
  ها  خرده چوب  ابعاديريگ اندازه

و  )L/T( يدگيب كــشيژه ضــريــابعــاد خــرده چــوب بــه و
 ـز در صـد ر    يو ن ) L/W(يب ظاهر يضر  آنهـا از    ي و درشـت   يزي
 خـرده چـوب    رگـذار بـر خـواص تختـه       ي مهم و تاث   يها يژگيو

 .باشد مي
ها از هر دو گروه خرده         ابعاد خرده چوب    يريگ  اندازه يبرا

ــنعت (چــوب  ــرده چــوب ص ــوب حاصــل از  يخ ــرده چ  و خ
خـرده چـوب بـه صـورت       عدد   50تعداد)  زردآلو يها سرشاخه
له يطـول، عـرض و ضـخامت آنهـا بـه وس ـ       انتخاب ويتصادف
 .  شديريمتر اندازه گيلي م02/0س با دقت يكول

ــرا ــي تعيب ــراكنشي ــ در صــد رن پ  خــرده ي و درشــتيزي
 گـرم  100 زردآلو، مقدار ي و خرده چوب هاي صنعت يها چوب

مـورد   هـاي   چـوب  از مجموع خردهيخرده چوب بطور تصادف  

 در  12 رطوبت آنها تا حد      يانتخاب وپس از متعادل ساز    اشاره  
 . دي انجام گردBison طبق روش يريگ ن اندازهيصد، ا

 

اهري و ضريب كشيدگي  ميانگين ابعاد، ضريب ظ–2جدول
 ها خرده چوب

خرده چوب 
 صنعتي

 ويژگي خرده چوب زرد آلو

 )ميليمتر (طول 2/16 12

 )ميليمتر (عرض 9/1 8/2

 )ميليمتر(ضخامت 51/0 4/1

 ضريب لاغري 76/31 11

 ضريب ظاهري 52/8 4/5

 
 ها درصد وزني پراكنش اندازه خرده چوب -3جدول 

  درصد وزني ذرات
 )ميليمتر(اندازه الك خرده چوب زرد آلو عتيخرده چوب صن

5/0 5/2 3/0< 

5 5/23 3/0 > 

27 39 1> 

66 29 2> 

2/1 6 4> 

 
  ي آزمونيها تخته ساخت
 ـاز در ا  ي مورد ن  ي آزمون يها تخته  بـا اسـتفاده از      ين بررس ـ ي

سرشاخه ه شده از ي تهي و خرده چوبها   ي صنعت يها خرده چوب 
درصد اخـتلاط خـرده      :متغيرمل   با در نظر گرفتن عوا      و زردآلو

: ي درخت زردآلوو و خـرده چـوب صـنعت         يها چوب سرشاخه 
زمـان   و   ،) درصـد  45/55،  30/70 ، 15/85،  0/100(چهار سطح   

هـا   ته تختـه  ي دانـس  :عوامـل ثابـت   و  دقيقه   7 و 5دو سطح   : پرس
 يل ـي م 15(هـا    ضخامت تختـه  ،  ) مترمكعب ي گرم بر سانت   65/0(

 35(ژه پرس   يفشار و ،  )گرادينت درجه سا  180( پرس   يدما،  )متر
، )دي ـاوره فـرم آلده   ( نوع چسب ،  ) متر مربع  يلو گرم بر سانت   يك

ــسب  ــدار چ ــشك   10( مق ــاملا خ ــاس وزن ك ــر اس ــد ب درص
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زان يوم به ميد آمونيكلر(زور يمقدار كاتال نوع و، )چوب ها خرده
 .) درصد براساس وزن خشك چسب2

 ياز بـرا  ي ـ مـورد ن   يهـا  چـوب  ن مقـدار خـرده    يپس از توز  
 ـ    ي هر ت  يها تخته له چـسب زن    ي آنهـا بـه وس ـ     يمـار، چـسب زن
ك خـرده   ي ـك. قـه صـورت گرفـت     ي دق 4 به مدت    يشگاهيآزما

 بـه ابعـاد     ي و با استفاده از قالـب چـوب        يچوب به صورت دست   
 فـشرده   يشگاهيله پرس آزما  يل و به وس   يمتر تشك ي سانت 45×45
 ساعت كنـاره    24 ساخته شده پس از گذشت       يها تخته. ديگرد
گراد و رطوبت ي درجه سانت20 ي روز در دما14و به مدت  يبر
 .  مشروط شدند65± 5 ينسب

مار بوجود آمد كه    ي ت 8ر  ي عامل متغ  2ب  ي از ترك  ين بررس يدر ا 
 . ساخته شدي تخته آزمون24 تكرار و در مجموع 3مار ي هر تيبرا

 
  ي آزموني تخته هايها يژگيو يريگ اندازه

مدول گسيختگي و (انيكي براي اندازه گيري ويژگيهاي مك
جذب آب و (و خواص فيزيكي ) مقاومت چسبندگي داخلي

تخته ها، نمونه هاي )  ساعت24 و 2واكشيگي ضخامت 
، تهيه و بشرح زير EN326-1 آزموني مورد نياز  طبق استاندارد

 . انجام گرديد
 

 ته يسي و مدول الاستيمقاومت خمش
MOE   و MOR  طبق استاندارد  ي آزمون ي تخته ها EN310 

 يري ـ انـدازه گ يبـرا ( Instron 4486 ن ياز ماش ـو با اسـتفاده  
 هـاي مربوطـه    رابطه   يريو با بكارگ  ) يختگي گس يرويحداكثر ن 
  . گرديدمحاسبه 

 

  ي داخليچسبندگ
 50× 50 بـا ابعـاد      ي،نمونـه هـا   يژگين و ين ا يي تع به منظور 

 ـ  (Hot melt)گرمـانرم  چسب  متر بايليم  ين دو ورقـه فلـز  يب
آنگاه طبـق اسـتاندارد     . متر چسبانده شدند    يلي م 70× 50د  ابعا هب

EN319    دسـتگاه  و بـا اسـتفاده ازInstron 4486    نـسبت بـه
ش كشش عمود به سطح     ي در آزما  يختگي گس يروي ن يريگ اندازه

ها محاسبه   نمونه IBمربوطه استفاده از رابطهو با نمونه ها اقدام 
  .شدند
 

  ساعت 24 و 2 ضخامت در يدگيواكشو جذب آب 
 طبـق اسـتاندارد     ي آزمـون  يها  تخته يژگين و ين ا يي تع يبرا

EN317     24 و   2مت نمونـه هـا قبـل و بعـد از            اضـخ جرم و 
كرومتر با دقت   يمترازو و    توسط   آب در آنها يور ساعت غوطه 

 .شد يريگ متر اندازهيلي م01/0
 و  يك ـيزي ف يهـا  يژگ ـي و يري ـگ ج بدست آمده از اندازه    ينتا
 و آزمـون    ي با استفاده از طـرح كـاملا تـصادف         ها  تخته يكيمكان

اثر مستقل و   .دي گرد يانس بررس يه وار يك تجز يل و تكن  يفاكتور
 هـا در دو سـطح       يژگ ـين و ير بر ا  يك از عوامل متغ   يمتقابل هر   

 دار بـودن بـا      يل و در صـورت معن ـ     يه و تحل  ي درصد تجز  5و1
 . شدنديگروه بند) DMRT(استفاده از آزمون دانكن 

 

 ج ينتا
 يكي مكانيهايگژيو

 يهــا يژگــيو واريــانس ميــانگين تجزيــه نتــايج -4جـدول  
 .دهد  مينشانهاي تيمارهاي متلف را  ي تختهكيمكان

 هاي آزموني هاي مكانيكي تخته  تجزيه واريانس ويژگي-4جدول 
 درجه آزادي )F( چسبندگي داخلي )F( مقاومت خمشي )F( مدول الاستيسيته منبع تغييرات

 3 230/5** 433/6** 867/3* رده چوب زردآلودرصد اختلاط خ
 ns094/0 ns002/0 ns 549/0 1 زمان پرس

 ns304/0 ns940/0 ns885/0 3 زمان پرس× درصد اختلاط 
 معني دار نيست :   ns                درصد 5معني دار در سطح :     * درصد                 1معني دار درسطح : **
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 )MOE(تهيسيمدول الاست
درصد اختلاط   اثر شود   مي   ديده 4كه در جدول      همانطوري

 5در سـطح    هـا     بر روي اين ويژگـي تختـه      خرده چوب زردآلو    
 هـا    تختـه  MOEبـر روي    اثر زمـان پـرس      لي  ودار   يمعندرصد  

با افزايش مقـدار     شود  مي دهي د 1در شكل    .نبوده است دار   يمعن

 يارهـا ميتهـاي    تختـه تهيسي ـالاستمـدول   خرده چوب زردآلـو 
اما مقدار ايـن افـزايش در درصـدهاي         .يابد     مي شيافزامختلف  
است ضمن اينكه ميانگين  درصد حداكثر بوده 45 و 30اختلاط  
MOE بـه مقـدارهاي   هاي چوب زردآلو  هاي حاوي خرده    تخته

 .اند در يك گروه قرار گرفتهمورد اشاره 
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  )MOE(تهيسيمدول الاست ختلاط خرده چوب زرد آلو و زمان پرس بر اثر درصد ا-1شكل

 
شود كه روند ايـن تغييـرات          مشاهده مي  1با توجه به شكل     

اما مقـدار   .  دقيقه يكسان بوده است    7 و   5هاي پرس     براي زمان 
MOE دقيقـه و اخـتلاط      5هاي تهيه شده در زمان پـرس           تخته 

 . بيشتراست درصد45 و 30خرده چوب زردآلو به ميزان 
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 )MOR(ي اثر درصد اختلاط خرده چوب زرد آلو و زمان پرس بر مقاومت خمش-2  شكل

 

 )MOR(مقاومت خمشي
دهد كه اثر درصد اختلاط خـرده چـوب           مي  نشان 4جدول  

بـه  . دار بـوده اسـت     هـا معنـي     زردآلو بر روي اين ويژگي تخته     

 زردآلـو در مخلـوط       چـوب   ايش مقـدار خـرده    كه با افـز     طوري
اسـت   هـا افـزايش يافتـه       ها، مقاومت خمـشي تختـه      چوب خرده

شـود مقاومـت      همانگونه كه در اين شكل مشاهده مي      ) 2شكل(

 اختلاطميزان
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چـوب زردآلـو      درصد خـرده   40 و 30هاي حاوي     خمشي تخته 
بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده و در يك گـروه قـرار              

 MORداري بـر روي       رس هر چنـد اثـر معنـي       زمان پ . اند    گرفته
 2ولي همانطوريكـه در شـكل       ) 4جدول  (ها نداشته است      تخته

 MOR دقيقـه،    7 بـه    5شود بـا افـزايش ايـن زمـان از             ديده مي 
ها كاهش يافته است و اين كاهش در اختلاط خرده چوب             تخته

 .باشد  درصد بيشتر محسوس مي45 و 30زردآلو به ميزان 
 

 ) IB (ي داخليچسبندگ
گيري ايـن ويژگـي       از اندازه   به دست آمده   جينتاتجزيه واريانس   

آلو بـر   د كه اثر درصد اختلاط خرده چوب زرد       نده ينشان م  ها  تخته
 سـطح   در ،هـاي تيمارهـاي مختلـف        تختـه  ي داخل ي چسبندگ يرو
دار  ي معن بر روي اين ويژگي   اثر زمان پرس و      لي و دار ي معن درصد 1

 بـا شـود      ديـده مـي    3نطور كه در شكل     هما .)4جدول  ( نشده است 
 ي چسبندگ ،هاي چوب    به مخلوط خرده   خرده چوب زردآلو   افزودن
 يچـسبندگ بـين مقـدار      و   ابـد ي يمن  تغيير محسوسي  ها  تخته يداخل
  درصـد خـرده چـوب زردآلـو        45 و 15،30حاوي   يها  تخته يداخل

ك گـروه قـرار     ي آنها در    يهمگ  و   شود  داري ديده نمي    تفاوت معني 
شـود افـزايش زمـان         همانگونه كه در اين شكل ديده مـي        .رندگي  مي

است مقـدار چـسبندگي داخلـي        دقيقه تنها توانسته     7پرس تا ميزان    
 ـا امـا مقـدار    .ها را به طور نسبي افـزايش دهـد           تخته ش در  ين افـزا  ي
. تر اسـت    درصد خرده چوب زردآلو محسوس     40 ي حاو يها تخته

 سـاخته   ي همه تخته ها   يل داخ يچسبندگ است كه    يادآوريلازم به   
  در ) نيـوتن بـر ميلـي مترمربـع        35/0(شـده ن  ييتع حد بالاتر از شده  

 . ] 10 [باشد  مين تخته هايمربوط به ااستاندارد 
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 )IB(ي داخلي اثر درصد اختلاط خرده چوب زرد آلو و زمان پرس بر چسبندگ-3شكل 
 
 يكيزي فيهايژگيو

 هاي آزموني هاي فيزيكي تخته  تجزيه واريانس ويژگي-5دولج

 منبع تغييرات
 ۲جذب آب 

 )F(ساعت

 ۲۴جذب آب

 )F(ساعت

 ۲واکشيدگي ضخامت 

 )F(ساعت

واکشيدگي ضخامت     

 )F(ساعت۲۴
 درجه آزادي

 ns۳۸۱/۰ *۲۱۷/۳ ns۷۲۴/۰ ns۶۰۹ /۲    ۳ درصد اختلاط خرده چوب زردآلو

 ns۰۲۲/۰ ns۵۲۴/۰ ns۰۵۱/۰ ns۱۲۵/۰ ۱ زمان پرس

 ns۳۳۷/۱ ns۹۸۹/۰ ns۴۰۹/۰ ns۹۲۲/۰ ۳ زمان پرس* درصد اختلاط 

  نيستمعني دار : ns               درصد5معني دار در سطح :   *
 . آمده است5در جدول هاي تيمارهاي مختلف  تخته يكيزي فيها يژگيو تجزيه واريانس نتايج به دست آمده از
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 جذب آب
دهـد اثـر اخـتلاط خـرده           نشان مـي   5ه جدول   ك  همانطوري

 ساعت  2ها بعد از      چوب زردآلو بر روي ميزان جذب آب تخته       
دار نبوده است اما اثر اين عامل بر روي ميزان جـذب آب               معني
دار شـده     درصـد معنـي    5 ساعت و در سطح      24ها بعد از      تخته
  با افزايش مقدار خرده چوب زردآلـو در مخلـوط خـرده           . است
وري،    سـاعت غوطـه    24 در صد و بعد از       30ا و تا حد     ه چوب

ها كاهش و سپس با افزايش مقدار خرده          مقدار جذب آب تخته   
امـا ميـانگين     .اسـت چوب زردآلو به مقدار كمي افزايش يافتـه         

دآلو رخرده چوب ز   درصد 40 و 30 حاوي   يها جذب آب تخته  
اثـر  هـر چنـد     شايان ذكر است كه     . گيرند  در يك گروه قرار مي    

 نبـوده   دار  هـا معنـي     زمان پرس بر روي ميزان جذب آب تختـه        
 دقيقـه ميـزان جـذب آب        7اما با افزايش زمان پرس بـه         ،است
 .)4شكل ( دهند ها كاهش بيشتري نشان مي تخته
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 ساعت 24 اثر درصد اختلاط خرده چوب زرد آلو و زمان پرس بر جذب آب  بعد از -4شكل 

 
 واكشيدگي ضخامت

ــشيدگي ضــخامت    ــانگين واك ــانس مي ــه واري ــايج تجزي نت
درصـد اخـتلاط خـرده      اثـر   دهد كه     هاي آزموني نشان مي     تخته

 .)5 جدول(باشد  مين دار ي معن درصد 5در سطح   چوب زردآلو   
هد با افـزايش درصـد اخـتلاط      نشان مي 5كه شكل    همانطوري

هـا    قدار واكشيدگي آن  ها، م   خرده چوب زردآلو در ساختار تخته     
. رسـد    درصد به حداقل خود مـي      45يابد و در ميزان       كاهش مي 

ها بايـد گفـت      در مورد اثر زمان پرس بر روي اين ويژگي تخته         
 دقيقه كاهش بيشتري در ميزان      7 به   5كه با افزايش اين زمان از       
دهـد  كـه ايـن كـاهش            رخ مـي    هـا  واكشيدگي ضخامت تخته  

 محـسوس    درصـد   45 زاني به م  و خرده چوب زردآل   دراختلاط
 .)5 شكل( است

 

 بحث 
با توجه به نتـايج بدسـت آمـده از انـدازه گيـري ويژگيهـاي                

توان گفت كه كـه بـا زيـاد شـدن             مكانيكي تخته هاي آزموني مي    
ها، مدول الاستيـسيته      درصد اختلاط خرده چوب زردآلو در تخته      

. سـت داري افـزايش يافتـه ا      و مقاومت خمشي آنها به طور معنـي       
بيشترين مقدار مدول گسيختگي و مدول الاستيـسيته مربـوط بـه            

مقاومـت  (هـاي چـوب زردآلـو          درصدخرده 45هاي حاوي     تخته
)  مگاپاسـكال  1688 مگاپاسكال، مدول الاستيسيته     88/13خمشي  

مقاومـت  (باشـد     هـاي شـاهد مـي       و كمترين آن مربوط بـه تختـه       
). گاپاسكال م 1364 مگاپاسكال، مدول الاستيسيته     21/10خمشي  

خـرده چـوب    هاي مكانيكي تختـه   از جمله عوامل موثر بر ويژگي     
ــدول   ــش و مـ ــه خمـ ــت بـ ــصوص مقاومـ ــسيته بخـ   الاستيـ
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  ساعت24 ضخامتيدگي اثر درصد اختلاط خرده چوب زرد آلو و زمان پرس بر  واكش-5شكل 

 
هـاي چـوب      درشتي خرده ريزي و     توان ژئومتري و پراكنش     آن مي 
دهند عوامل ذكـر         نشان مي  3 و   2هاي    همانطور كه جدول  . دانست

هاي چوب زردآلو از موقعيت مطلوبي برخـوردار          شده براي خرده  
هاي صنعتي كه به طور  باشند اين درحالي است كه خرده چوب      مي

ماننـد ممـرز،    (انـد     هاي جنگلي سنگين تهيـه شـده        عمده از چوب  
، فاقد اين ويژگي      ه دليل داشتن جرم مخصوص زياد     ب...) انجيلي و   

نيز در بررسـي خـود بـر      ) 1385(كارگر فرد و همكاران     . باشند  مي
 ساقه پنبه در ساخت تخته خرده چوب بـه           روي استفاده از چوب   

 .نتيجه مشابهي دست يافتند
كه تاثير زمـان پـرس بـر ايـن          دهند  مي به علاوه نتايج نشان   

 بلكه با افـزايش     )4جدول  (ار نبوده است    د  ويژگيها نه تنها معني   
هـا    هاي خمشي تختـه     دقيقه باعث كاهش ويژگي    7آن تا سطح    
 يب ـين كاهش بخـاطر تخر يل ايدل) 2 و 1هاي  شكل(شده است  

 ـ لا يها ن خرده چوب  ي ب  چسب است كه در اتصالات     ـه رو ي ي ي
رخ داده اســت كــه در نتــايج تحقيــق كــارگر فــرد و همكــاران 

 .اره شده استنيز بدان اش) 1385(
هـاي   تخته) IB(گيري چسبندگي داخلي   نتايج حاصل از اندازه   

خـرده   درصد   30 كه با افزايش     دادند نشان    نيز تيمارهاي مختلف 
هـاي مـورد اسـتفاده در        به مخلـوط خـرده چـوب      چوب زردآلو   
تغييـر نامحـسوسي داشـته      مقدار ايـن مقاومـت       ،ها  ساخت تخته 

مقدار  ، درصد 45ها تا     چوب اما با افزايش ميزان اين خرده     . است
 دقيقـه سـاخته     7 زمـان پـرس      هائي كه در    اين ويژگي براي تخته   

افـزايش زمـان    ). 3شـكل (دهد    جزئي را نشان مي   ش  يافزا اند  شده
گردد تا دماي لايه مياني كيـك خـرده چـوب بـه               پرس باعث مي  

تر شـدن فرآينـد سـخت شـدن            رسيده و با كامل    ازيمقدار مورد ن  
ت بـين ذرات خـرده چـوب افـزايش و در            چسب كيفيت اتصالا  

 .ها شود نتيجه منجر به بهبود چسبندگي داخلي تخته
ايج مربـوط بـه جـذب آب و واكـشيدگي           نت ـبا در نظر گـرفتن      

هاي تيمارهاي مختلف مشخص اسـت كـه افـزايش            ضخامت تخته 
هاي مورد استفاده     چوب  مقدار خرده چوب زردآلو در مخلوط خرده      

 شـده   هـا  عث كاهش قابل توجه اين ويژگـي      ها با   براي ساخت تخته  
به طوريكـه كمتـرين مقـدار جـذب آب و           ) 6 و 5هاي    شكل(است  

 درصـد خـرده     45هاي حـاوي      واكشيدگي ضخامت مربوط به تخته    
 انـد   دقيقـه سـاخته شـده   7ن پـرس  چوب زردآلو است كـه در زمـا      

%) 20/78 WA=،  %2/19 Ts= (     هـا   و بيشترين مقدار اين ويژگـي
چـوب زردآلـو و زمـان         درصد خرده  15هاي حاوي     همربوط به تخت  

ــرس  ــي5پ ــه م ــه ) =WA=86/9، %23/6 Ts (%باشــد  دقيق لازم ب
يادآوري است كه هرچند بين مقدار واكشيدگي ضـخامت و جـذب       

انـد     دقيقه ساخته شـده    7 و   5هاي     زمان  در هاي آزموني كه    آب تخته 
 هاي ه شكلاما با مراجعه ب) 5 جدول(داري وجود ندارد   معني تفاوت

 كه هنگامي بخصوص    دقيقه 7شود كه زمان پرس        مشاهده مي  6 و   5
 درصـد   45 و   30هاي زردآلـو بـه ميـزان          ميزان اختلاط خرده چوب   

واكـشيدگي ضـخامت و جـذب آب        رسد، باعث كاهش بيـشتر        مي
  چـوب  توان به حضور خـرده   را ميشن كاهيل ا يشود دل   مي ها  تخته

ت 
خام

 ض
گي

شيد
واك

(%)
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مـورد اسـتفاده بـراي سـاخت     هـاي   چـوب  هزردآلو در مخلوط خرد  
 ضـخامت  ها بـا داشـتن    ست زيرا اين خرده چوب     مربوط دان  ها تخته
 جـدول (و درصد كم ذرات درشت در تركيب خود         ) 2 جدول(كم  

باعث فشردگي بيشتر كيك خـرده چـوب در پـرس شـده و در               ) 3
 جذب آب را بـه دنبـال        نهايت كاهش ميزان واكشيدگي ضخامت و     

در بررسي خود، بـه اثـر مثبـت ضـريب     ) Hse)1975  .داشته باشد
فشردگي مناسب  بر خواص تخته خرده چوب نيز به همـين نتيجـه              

نمايـد كـه در چنـين شـرايطي سـطح تمـاس               رسيده و اشـاره مـي     
هـا كمتـر و در نتيجـه          ها افزايش و فضاي خالي بـين آن        چوب خرده

 .يابد خواص تخته خرده چوب بهبود مي
خـرده چـوب    حـضور   ه  توان بيان نمـود ك ـ      به طور كلي مي   

  آنهـا  خـواص باعـث بهبود  هاي آزموني     زردآلو در ساختار تخته   
هاي فيزيكي و مكـانيكي       با توجه به ميانگين ويژگي     .استشده  
ها مربوط    ها مشخص است كه بهترين شرايط ساخت تخته         تخته

 درصد خرده چوب زردآلو در مخلوط       45به حالتي است كه از      
زمان پـرس   افزايش  علاوه چون   به  . استفاده شود ها چوب    خرده

ها نداشـته اسـت،        دقيقه تاثير چنداني بر خواص تخته      7 به   5از  
زمـان  ،  ينـه انـرژ   ي و مـصرف به    ديراندمان تول لذا براي افزايش    

 .باشد مناسب ميقه ي دق5پرس 
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Abstract 
For this study, the pruning of Apricot tree and industrial wood particles were used. The 

combination percent of Apricot wood particles (0, 15, 30 and 45) and press time (5 and 7 
minute) were the variables of experiment. Results showed that with increasing the percent of 
Apricot wood particles, the amount of MOE and MOR of panels enhance significantly. Despite 
the internal bonding (IB) strength of panels decreased with this enhancement, the strength of 
panels had higher amount than its standard amount. The water absorption resistance and the 
thickness swelling of panels for 24 hours were improved significantly with increasing the 
Apricot wood particles percent. In all cases, the effect of press time was not significant. Finally, 
the combination of 45% Apricot pruning and the shorter press time (5 min) was identified as the 
best treatment. 

 
Keywords: particleboard, Apricot pruning, industrial wood particle, physical and mechanical 
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